
 

 Влияние параметров на распределение относительной плотности 

 

 Контуры нагружения пористых тел 

 

 Сравнение результатов полученных моделированием разными 
моделями 

 

 Прямое мультимасштабное моделирование диффузионого  
спекания композитов 

 

 Выводы 


