
 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Принципиальные схемы и примеры осуществления 
магнитно-импульсной сварки; 

 Конструктивные виды и технические характеристики 
тонкостенных трубчатых деталей; 

 Принципиальная схема, разновидности и параметры 
совмещённого процесса МИСФ; 

 Схемы и описания установок. 


